SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-0
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogodlne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.
»Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uiytkowania na budynek kultury i
oswiaty (Swietlice wiejska)” zlokalizowanym na dziatce nr 68/2 obreb Mierzejewo, gmina
Mragowo.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ Dokumentéw Przetargowych, nalezy odczytywaé i rozumieé w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.
Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
SST-1 Roboty rozbiérkowe
SST-2 Roboty budowlano — wykonczeniowe

1.3 Zakres Robét objetych ST
Zakres robot zwigzanych z przebudowa budynku gospodarczego i zmiang sposobu jego uzytkowania
na budynek kultury i oswiaty (Swietlice wiejska) obejmuje:
ROBOTY ROZBIORKOWE:

- przebicie otworéw drzwiowych wraz z montazem nadprozy stalowych

- rozebranie posadzek

- rozebranie oktadzin podtogowych i sciennych

ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO
W ramach prac stanu surowego przewiduje si¢ nastepujace roboty :
- zamurowanie otworow drzwiowych
- wymurowanie scianek dziatowych
- wymurowanie komina systemowego
ROBOTY WYKONCZENIOWE
- wykonanie posadzek wraz z oktadzinami
- wykonanie tynkdw na $cianach wraz z okfadzinami
- ocieplenie elewacji z wykonaniem wyprawy tynkarskiej
ROBOTY SANITARNE:
W ramach przedmiotowego zadanie przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:
- montaz instalacji wodociggowej
- montaz instalacji kanalizacyjnej
- montaz instalacji centralnego ogrzewania
ROBOTY ELEKTRYCZNE:
Projektuje sie wykonanie nastepujacych roboét:
- demontaz istniejgcej instalacji
- montaz instalacji oswietlenia i gniazd
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1.3.1. Lokalizacja robét

Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg sie w budynku zlewni mieka przeznaczonej na potrzeby
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Mierzejewo, dziatka nr 68/2 obreb Mierzejewo.

1.3.2. Stan istniejacy

W stanie obecnym budynek wykorzystywany jest na potrzeby swietlicy wiejskiej. Stan techniczny
ocenia sie jako dobry. W budynku wymieniona zostata stolarka okienna i drzwi zewnetrzne oraz
wykonano nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej.

1.3.3. Stan projektowany 4
Zaprojektowano nowy podziat pomieszczen tak by budynek dostosowac do potrzeb swietlicy

wiejskiej.

1.3.4 Kolejnos¢ realizacji

roboty rozbiérkowe

roboty budowlane

roboty sanitarne i elektryczne

roboty wykoriczeniowe

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora i Zamawiajacego. Materiaty uzyte do wykonania robét powinny byé nowe
i petnowartosciowe.

1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi ‘
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4.5 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu ‘
stwierdzajacy jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany '
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteridow technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48,
rozdziat 2).

1.4.6 Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).




1.4.7 Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieri zaufania iz dany
wyréb, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy miejsce robét wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terenéw lub urzadzen, wynikajgce z warunkéw, na jakich
zostaty wydane pozwolenia: na budowe i na jakich uzgodniono dokumentacje projektowa nalezy
uwzgledni¢ w ofertowej cenie ryczattowe;j.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajacego
wykonana jest przez Firme Projekty Budowlane, Nadzory mgr inz. Michat Ryk, ul. Bohateréw
Warszawy 3/9, 11-700 Mragowo

1.5.3 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okredlone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnoéé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a odchytki tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z
Dokumentacjg Projektowgq i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, zostang niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa na Terenie Rob6t w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego Robét, a w
szczegolnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci  zwigzane z
budowy i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takie zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy
nalezy uja¢ w cenie ofertowej ryczaftowe;j.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- stosowac sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z péin.
zm.),

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.




1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa .
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. ‘

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych sie w budynku. Wykonawca
zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora, Zamawiajacego

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowe;j.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot Robét lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

1.5.11. Sktadowanie materiatéw z rozbiérek

Materiaty z rozbidrek i nie nadajace sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce
wskazane przez siebie.

Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materiatu Wykonawca uwzgledni w Cenie
Ofertowej Ryczattowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z péin. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jakos¢ materiatow.




2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie posiadajace swiadectw potwierdzajacych ich jako$¢ zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym zostang zastosowane materiaty nie posiadajace swiadectw
potwierdzajgcych ich odpowiednig jakos¢, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bed3 one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci do
robét i byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan
drog. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lagdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.




Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robét
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie zarzadzanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozona jako$¢é Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatow.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawecy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagii polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
korncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjas$nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.




Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefh Wykonawcy Robét.
(2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- Projekt Wykonawczy,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, -

protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
(3) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla przedstawiciela Zamawiajacego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady cbmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia
wszystkich Robot (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robét). Btedne dane zostang poprawione
wg instrukgji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robét.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beds wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materiatéw

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtaéciwe dla danych robét
nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugo$é pomnozona przez
sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyraione w tonach lub
kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora.




Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie ,posiada¢ waine swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg

nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejecie Koricowe,

c) Przejecie Ostateczne.

8.2.0dbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robdét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie

pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Przejecie Koncowe

Kiedy catos¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiajgcego.

Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do Robét,

zgodnie z Umowa.

8.4. Dokumenty do Przejecia Korncowego Robodt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru

koricowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z aktualnymi
uzgodnieniami,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

- Dziennik Budowy,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru koficowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét

uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogolne .

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sig¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i naleizy je czytad tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie poéiniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwiazku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.




Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

SST-1

Roboty w zakresie burzenia 45111100-9
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbidrka istniejgcych elementéw podczas wykonania prac polegajacych na przebudowie
budynku gospodarczego i zmianie sposobu jego uiytkowania na budynek kultury i oswiaty
(Swietlice wiejska)

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie nastepujgcych prac:

- poszerzenie otworu drzwiowego

- przebicie otworu drzwiowego do projektowanych toalet

- skucie oktadzin $cian

- skucie istniejgcych posadzek

Odlegtos¢ wywozu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktére wyznaczy Wykonawca
we whasnym zakresie. Wywéz odpadéw nalezy potwierdzi¢ za okazaniem karty odpaddw.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunkéw
i trybu postepowania dotyczacego rozbidrek.

2. Materialy
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka, demontazem i usunieciem gruzu moze by¢ uiyty
sprzet dowolnego typu.

Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.




4. Transport
Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materiaty przestrzenne — samochodami
skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy :

- oznakowa¢ miejsce prowadzenia rob6t zgodnie z wymogami BHP

- odtaczy€ istniejace zasilanie w energig elektryczng

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U.
Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

W trakcie prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy
robotnikéw oraz oséb postronnych, mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca rozbiérki, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia gruzu i
stanu terenu po wykonanych pracach.

Poszczegélne etapy wykonania rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér
Inwestorski. Fakt ten powinien znalei¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg :
- demontaz urzadzen - sztuki
- rozbidrki obiektow - m3
- rozbiérki nawierzchni - m?

8. Odbiodr robot

Poszczegdlne etapy rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce robét do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z zawarta Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —~ montazowych - Czesé | - Roboty
ogo6lnobudowlane ITB wydanie lIl.

Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych i transportowych.




Szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlano-

wykonczeniowych
SST-2

Roboty budowlano-wykorniczeniowe

SST-2.1 Roboty murowe 45262500-6

SST-2.2 Instalowanie przegréd 45421141-4

SST-2.3 Roboty w zakresie stolarki 45421000-4
budowlanej

SST-2.4 Tynkowanie 45410000-4

SST-2.5 Sufity podwieszane 45410000-4

SST-2.6 Kominy systemowe 45262500-6

SST-2.1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE Kod CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$cian dziatowych z gazobetonu.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét murowych wewnetrznych, tzn.:
- Wymurowanie $cianek dziatowych o gr. 12cm i 6cm z gazobetonu
- 1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2..MATERIALY

2.1.Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby z gazobetonu.
Bloczki z betonu komdrkowego gr. 12cm murowane na zaprawie klejowej systemowej.




2.3. Zaprawy budowlane: systemowe zalecane przez producenta bloczkéw gazobetonowych
- gotowa zaprawa cienkowarstwowa systemowa do elementéw z gazobetonu
2.4. SPRZET
Przy wykonywaniu prac murarskich z betonu komérkowego na budowie zaleca sie stosowaé podane
nizej narzedzia i akcesoria:
* Pita taSmowa - do przycinania bloczkéw do zgdanego wymiaru i wycinania skomplikowanych
ksztattow,
* Pita widiowa — do recznego ciecia bloczkéw
* Rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,
* Kielnie do zapraw cienkowarstwowych— szerokos¢ dostosowana do grubosci bloczkéw: 36,5; 30;
24; 20; 17,5; 11,5; 10; 7,5;5 cm,
* Strug — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw odmiany 500 i 600
¢ Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania betonu komérkowego
3. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Szczegdtowe warunki transportu i sktadowania okreéla norma BN-67/6745-01.

4. Wykonanie robét ‘
Wymagania ogdlne: |
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidfowego wigzania i grubosci

spoin; do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i

otwordw.
b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugoséci. W miejscu potaczenia

muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
c) Cegty uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu.

5.1. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy $cienne z gazobetonu
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztatftu cegly
- liczby szczerb i peknieé
- odpornosci na uderzenia

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowiazujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.




6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dia muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Lp. . Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowe mury niespoinowe
1 2 3 4
1 |Zwichrowanie i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2 | Odchylenia od pionu
- nawysokos$cilm 3 b
- na wys. kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3 | Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dugosci 15 30
4 | Odchylenia gornej warstwy od
poziomu
- na 1l m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5 |Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle o wymiarach:
do 100 cm
szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos$¢ ponad 100 cm +15, -1 +15,-10
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkq obmiarowg robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujgce
dokumenty:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
9,

dokumentacja techniczna,
Dziennik Budowy,
zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN — 68/B — 10020
PN -B~12050: 1996
PN-B-12011:1997

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.




PN ~EN 197 : 2002 Cement. Skftad, wymagania i krytgria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN — B —30000:1990 Cement portlandzki
PN —97/B — 30003 Cement murarski 15
PN — 88/B — 30005 Cement hutniczy 25
PN - 86/B — 30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

SST-2.3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ Kod CPV 45421000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie stolarki drzwiowej.
Montaz drzwi wewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY:

- drzwi drewniane ptycinowe z przeszkleniem i kratka wentylacyjna u dotu ( do tazienek)
- drzwi przeszklone z PCV ( z wiatrofapu)

Nalezy wbudowa¢ stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.




Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utraty statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.6. 3

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie oscieiy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg SST.
Oscieznice mocowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu skrzydta doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementdw stolarskich.

Powtoki malarskie

Miejsca luzéw Warto$€ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1 |
|
|

Powierzchnia powtok nie powinna miec¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. |
Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawierac¢ substancji

szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki
okiennej i drzwiowej i
6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw  odtwarzanych z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakos$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,




- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc oraz ich funkcjonowania, -
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest:

- szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

ST-2.4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKOWANIE Kod CPV 45410000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych scian wg ponizszego :
tynki wewnetrzne cementowo - wapienne, gr. 1,5 cm, klasy lli
Roboty tynkarskie obejmuja:
Otynkowanie nowej $cianki dziatowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
a) Materiaty do tynku
- piasek
- cement
- preparaty gruntujgce




- sucha mieszanka tynkarska
- gips szpachlowy
- woda
- sucha mieszanka tynkarska mineralna do zapraw dekoracyjnych
- preparaty wzmacniajgce podtoze
- lekki tynk podktadowy
- zaprawa cementowo-wapienna M -5
- masa klejaca
- naroznik ochronny z siatka
2.1. Woda (PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy parnstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz + 5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT




5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow: .

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ie w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z »Wytycznymi
wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostky obmiarowa robét jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza
odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscié i zmyé woda.
8.2. Odbiodr tynkéw
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny byc¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od pfaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany,
belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwate $Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE




PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych..

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie préobek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

ST-2.5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SUFITY PODWIESZANE

1 .WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo kartonowych w

budynku swietlicy wiejskiej w Mierzejewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robot:
Montaz sufitow podwieszanych z piyt gipsowo kartonowych
2.MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja s3 :
- ptyty gipsowo- kartonowe: gr. 12,5mm,
- masy szpachlowe: sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa o urabialnosci ok.60min
i przyczepnosci do podfoza wiekszej niz 0.3 MPa
- stalowa konstrukcja nosna : ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-
89/H92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+Al: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :
gruboscig 27um (100g/m?2 lub 219 um (275g/m2) badana wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
przyczepnoscig — brak ztuszczerh wg PN-EN 10142+A1: 1997,
wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997
wetna mineralna
- akcesoria stalowe: taczniki, uchwyty bezposrednie diugie, uchwyty bezposrednie krétkie, kotki
rozporowe plastikowe, metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki wstrzeliwane
- tasmy spoinowe: z wtékna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa
—do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo- kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm-—
do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.
wszelkie elementy uzupetniajgce wg wytycznych producenta

Do kazdej partii materiatu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobow. Zaswiadczenie to powinno zawiera¢ charakterystyke materiatu , zastosowane sktadniki
wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan, okres
w ktorym wyprodukowano dana partie materiatu.




2.1. Wariantowe stosowanie materiatéw ,

Podane materiaty i technologie producentéw stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajacego.
Zgodnie z Ustawa "Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢é
kazdy inny "rownowazny" wyrob pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych
materialéw zostana dotrzymane.

3.1. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem :
« $rodki transportu do przewozu materiatow
+ mieszarki do przygotowywania zapraw
* rusztowania
« drobny sprzet pomocniczy

4.0. TRANSPORT

Warunki dostawy ptyt sufitowych wg instrukcji producenta.

Pochodzenie ptyt i ksztattownikéw oraz ich jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Transport i sktadowanie ptyt wg wymagan producenta.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-0.

5.1. Szczegotowe warunki wykonywania robét.

Przed przystapieniem do wykonywania sufitow podwieszonych i scianek dziatowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, wykonane tynki wewnetrzne.

Zalecana temperatura montazu 0od11°C do 35°C. Nalezy réwniez otrzymywac stata wilgotnosé
powietrza.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace robét :
Sufity podwieszane z piyt gipsowo wiéknowych
Montaz sufitow podwieszanych wykonuje sie w nastepujacej kolejnosci :
» zamocowanie profili do scian na wyznaczonej wysokosci podwieszania sufitu
« wyznaczenie rozstawu wieszakow
» zamocowanie gtdownych profili podtuznych
» montaz profili poprzecznych
+ ufozenie izolacji z wetny mineralnej
+ pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo- kartonowymi mocowanymi za
pomoca wkretéw co 15cm
« szpachlowanie i cyklinowanie spoin.

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo widknowych powinien sktadac sie z dwdch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt g-k i gérnej .

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu z jakiego wykonane jest podtoze, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwieri musza spetniaé¢ warunek
pieciokrotnego wspotczynnika przy ich obcigzaniu tzn. jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢
wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obciagzenia przypadajgcego na dany tgcznik.

Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami nosnymi ( w mm) dla ptyt gr.12,5mm :

+ kierunek mocowania poprzeczny : 500mm

« kierunek mocowania podtuzny : 420mm
Odchylenie powierzchni okfadziny z ptyt gipsowo- kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii proste] nie powinny by¢ wieksze niz Imm/m.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0.
6.1. Szczeg6towe zasady kontroli jakosci robot
Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco,
w miare postepu roboét jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
Robot z dokumentacja techniczna i wymaganiami SST.
W szczegdlnosci obejmuja:
» badanie dostaw materiatow
+ kontrola prawidtowosci wykonania Robét — geometrii i technologii
+ kontrola zgodnosci wykonania z norma.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest
+ Dla sufitéw podwieszanych - m2

8.1. Szczegotowe warunki odbioru Robot
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano Montazowych.
Podstawa do odbioru lekkich $cianek dziatowych i sufitéw podwieszonych sg :
« dokumentacja techniczna
+ dziennik budowy
« zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe
« protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
«  PN-B-032250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
+ PN-B-010122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania komoérkowych badania przy
odbiorze.
«  PN-EN -12859 Ptyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan.
» PN-EN-12860 Kleje do piyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.
»  PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu
roboét, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

ST-2.6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru ocieplenia $cian zewnetrznych budynku swietlicy wiejskiej w Mierzejewie

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad ocieplenia $cian budynku metoda
bezspoinowg zwang metoda lekka-mokra
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1.4. Okreslenia podstawowe. .

Okreslenia podane w niniejszej SST, sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm aprobat technicznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Przy wykonywaniu docieplen $cian zewnetrznych z zastosowaniem wetny mineralnej nalezy
przestrzegac zasad podanych w Instrukcji ITB ,,Stosowanie wyrob6éw z wetny mineralnej do
izolacji termicznej w budownictwie". oraz instrukcji producentéw systeméw ocieplania $cian.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Opis techniczny.

2.1. Zasady ogdlne.

W projekcie przyjeto wykonanie docieplenia $ciany budynku w technologii bezspoinowej
/BSO/ zwanej takze metodg lekko-mokra polegajaca na pokryciu zewnetrznych powierzchni $cian
ciagla, bezspinowa powtoka sktadajacy sie z nastepujacych

warstw:

- warstwa styropianu o gr. 15cm EPS 040 Fasada przyklejona do powierzchni $ciany za pomocg kleju-
szpachli,

- warstwa zbrojaca, ktérg stanowi siatka z witékna szklanego zatopiona w kleju — szpachli,

- zewnetrzna wyprawa elewacyjna,

2.2. Materiaty.

2.2.1. Materialy izolacyjne.

Przyjeto styropian o grubosci 15cm

2.2.2. Siatka z widékna szklanego.

Siatka charakteryzuje sie rownym, trwatym splotem i dzieki kapieli poliuretanowej —
odpornoscig na alkalia. Dostarczana jest w rolkach o df. 50 mb i szer. 1,00 m.

2.2.3.Klej - szpachla do klejenia wetny mineralnej do podtoza.

Jest to sucha zaprawa mineralna mrozo- i wodoodporna, wytrzymata w zakresie

temperatur od -20°C do + 60°C. Dopuszczona do stosowania Swiadectwem Instytutu Techniki
Budowlane;j.

Zastosowanie : do klejenia ptyt z wetny mineralnej i uktadania siatki zbrojeniowej z wtdkna
szklanego, a takze do wypetniania i szpachlowania ubytkéw podtoza.

2.2.4. Silikatowy tynk zacierany barwiony w masie.

Jest to gotowa, ciekta kompozycja lub zestaw komponentu ciektego i suchego do

zmieszania w Scisle okreslonych proporcjach, bez grudek, obcych wtracen i rozwarstwien.
Zaleznie od wymagan mozna uzyskac rézne faktury, zaréwno poprzez dobdr wypetniacza jak
i sposéb zacierania. Materiat jest dopuszczony do stosowania w budownictwie swiadectwem
ITB.

2.3. Sprzet i narzedzia.

Przy wykonywaniu docieplenia nalezy stosowac nastepujacy sprzet :

- szczotki druciane i szpachle metalowe do czyszczenia powierzchni Scian

- szpachle i packi metalowe zebate do naktadania kleju — szpachli,

- noze do docinania ptyt z wetny mineralnej i siatki z wtékna szklanego,

- mieszalniki do przygotowania uniwersalnego kleju — szpachli,

- rusztowania.

2.4. Kolejnos¢ robat.

Prace przy wykonaniu docieplenia nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnosci

- prace przygotowawcze powierzchni $cian,

- przygotowanie kleju — szpachli,

- przyklejenie do powierzchni $cian pfyt z wetny mineralnej o gr. 5 cm

- przymocowac do podtoza ptyty z wetny mineralnej za pomocg




kotkow plastikowych — 5 szt/ na ptyte (0,5 x 1,0 m),

natozenie warstwy kleju — szpachli na powierzchnie ptyt z wetny
mineralnej,

- ukfadanie siatki zbrojeniowej z widkna szklanego z wcisnigciem jej
za pomoca pacy w zaprawe klejows,

- uzupetnienie i wyréwnanie warstwy kleju-szpachli skrywajacej siatke,
- utozenie drugiej warstwy siatki w miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
($ciana parteru, pas przy cokole, narozach i uskokach, glifach otworéw okiennych i

drzwiowych) wraz z warstwa pokrywajaca z zaprawy klejowe;j,

- wykonanie zewnetrznej warstwy tynku akrylowego po uprzednim zagruntowaniu podtoza
srodkiem gruntujacym

Prace przygotowawcze objg¢ powinny zamontowanie rusztowan

Podtoze powinno by¢ rowne i czyste, dlatego wszystkie stabo zwigzane z podtozem

fragmenty powinny zostac skute, a ubytki uzupetnione za pomoca warstwy kleju-szpachli.
Zaprawe klejowo-szpachlowg przygotowuje sie przez wsypanie proszku do wody i

wymieszanie reczne lub mechaniczne, az do uzyskania wtasciwej konsystencji. Proporcja zmieszania
wynosi 25 kg proszku na okoto 61 | wody. Prac nie nalezy prowadzi¢ w warunkach silnego
nastonecznienia lub przy temperaturze powietrza powyzej 25°C.

Klej- szpachle nalezy naktada¢ na wewnetrzng strone ptyt z wetny mineralnej o

wymiarach nie wiekszych niz 0,5 x 1,0 m za pomocg pacy zagbkowanej, rozprowadzajac klej

na catej powierzchni ptyt lub naktadajac go pasmem na obwodzie i w 6-8 miejscach wewnatrz
powierzchni ptyty.

Po stwardnieniu kleju — szpachli uzytego do przyklejania ptyt z wetny mineralnej i

wyrownaniu ewentualnych nieréwnosci w miejscach styku ptyt i w narozach przez ich
zeszlifowanie gruboziarnistym papierem sciernym, nalezy przystapié do klejenia siatki. W

tym celu nalezy na powierzchnig z ptyt z wetny mineralnej natozy¢ warstwe kleju — szpachli,

po czym nalezy naktadac pasma siatki z widkna szklanego i doktadnie wciska¢ w zaprawe za
pomoca packi zgbatej. Kolejng czynnoscig powinno by¢ wyrdwnanie powierzchni za pomoca

pacy metalowej z uzupetnieniem zaprawy tak, aby siatka byta catkowicie niewidoczna.

Grubos¢ wiazacej powtoki kleju wraz z zatopiong siatka powinna wynosié¢ 2 mm.

W poblizu otwordw okiennych szeroko$¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby

umozliwiata wyklejenie osciezy tych otwordw na catej gtebokosci.

Do wykonania wyprawy elewacyjnej nalezy przystgpi¢ co najmniej po 2 dniach od

zakorniczenia robot zwigzanych z naklejaniem siatki. Na warstwie zbrojacej nalezy

rozprowadzi¢ watkiem lub pedzlem $rodek gruntujacy. W nastepnej kolejnosci nalezy

przystapic¢ do naniesienia cienkowarstwowego tynku szlachetnego silikatowego barwionego w
masie. Rozrobiong mieszanke nanosi¢ na podioze za pomoca pacy metalowej, po czym zacieraé paca
plastikowa do uzyskania wtasciwej faktury. Prac powyzszych nie nalezy wykonywac przy silnym
nastonecznieniu, przy temperaturach powyzej 25°C i ponizej 5°C. Tynku nie nalezy naktadaé

w czasie deszczu.

Kontrola jakosci.

3.1. Kontrola jakosci materiatéw.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z

projektem technicznym i zamdwieniem,

b) wymagana jakos$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem Swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajagcym dopuszczenie materiatu do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Polska Norma, aprobatg techniczna.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci

wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi




normami, .

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢, nie mogq by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,

e) nie nalezy stosowac materiatéw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika
budowy.

4. Odbidr robét

4.1. Roboty ociepleniowe $cian zewnetrznych, jako zanikajgce, wymagaja odbioréw
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét do
ktérych dostep pdiniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- stanu podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem.

Badanie koricowe ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu tych robét i powinny one
obejmowac¢ sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robét (projektem budowlanym, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét oraz przedmiarem,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

Odbiodr ocieplenia nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z zamdwieniem,
ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany, spec. techn. wyk. i odbioru robét, przedmiar,
a takze dokumentacja powykonawcza.

5. Uwagi koricowe.

Dopuszcza sie zastosowanie do ocieplenia budynku innego systemu zaliczajgcego sie

do metody lekko-mokrej, posiadajacego aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme i

odpowiednio przeszkolony zesp6t pracownikéw. Nadzor i odbiér poszczegdlnych etapow
prac oraz koricowy odbidr winien by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez kierownika
budowy.

Podstawa ptatnosci.

Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robdt bedzie protokét odbioru
podpisany przez Kierownika Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Warunki ptatnosci beda sprecyzowane w Umowie o wykonanie robét budowlanych

ST-2.6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOMINY SYSTEMOWE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem komina systemowego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.




Montaz komindw systemowych z pustakow keramzytobetonowych. Komin z przewodem
spalinowym 920 i przewodem wentylacyjnym 12cm x 17cm wys. 8,35 m.

2. Materiat.

Systemy kominowe przewidziane do zastosowania w projekcie sktadajg sie z profili wewnetrznych z
ceramiki technicznej, z warstwy izolacyjnej z wetny mineralnej oraz z obudowy z pustakéw
keramzytobetonowych. Profile wewnetrzne, wykonywane sg z ceramiki wypalanej w temperaturze
1200C, o gestosci 2100 kg / m i o wytrzymatosci na na Sciskanie 25 MPa, charakteryzujq sie gtadka
powierzchnig, odpornoscig na wysoka temperature i na dziatanie czynnikéw agresywnych
korozyjnie. W pustakach z keramzytobetonu o gestosci 1050 kg/m oraz wytrzymatosci > 3 MPa
wystepuja kanaty umozliwiajace przewietrzenie wetny mineralnej, co zapobiega jej zawilgoceniu i
zmniejszeniu wlasciwosci izolacyjnych. W pustakach wystepuje dodatkowo kanat wykorzystywany
do wentylacji pomieszczenia. |
Montaz elementéw kominowych nastepuje na miejscu budowy. Do pustakéw ustawianych jeden na
drugim i faczonych zaprawa montazowg, wprowadza sie maty z wetny mineralnej, a nastepnie
wprowadza sie profile ceramiczne faczone kitem kwasoodpornym.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej , Wymagania

ogolne” pkt. 3.

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z odpowiedniego sprzetu budowlanego.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej , Wymagania
ogélne” pkt. 4.

4.2. Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania fadunku oraz

bezpieczenstwa transportu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodline zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”

5.2. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlang, zasadami podanymi

w odpowiednich normach oraz nalezy przestrzegac zasad BHP. |
6. Kontrola jakosci. ‘
6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robdt podano Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania |
ogolne”

6.2. Kontrola jakosci robot polega na ocenie kompletnosci wykonania robét z projektem.

7. Obmiar robot

7.1.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiaru.

sztuka |
8. Odbior robét. |
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” |
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacja

Techniczng i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej

»Wymagania ogoélne” l
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
10. Normy.

PN-EN 1457:2003/AC:2007 Kominy. Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe.




Wymagania i metody badan.




